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Cel
Celem niniejszych badan byta ocena toksycznosci komercyjnego preparatu nanosrebra PVP-1000

(Amepox sp. Z 0.0., Polska) przy uzyciu testu toksycznosci ostrej Daphtoxkit F magna™,
wykorzystujgcego zjawisko immobilizacji rozwielitek Daphnia magna po 24 | 48 godzinach ekspozycii.

Materiat i metody

Koloidalny wodny roztwdr nanosrebra o stezeniu 1000 mg/dm’ i Srednicy
czgsteczek srebra 40-60 nm otoczkowanych poliwinylopirolidonem (PVP)
zakupiono w firmie Amepox sp. z 0.0. Zdjecia preparatu oraz analize
powierzchniowa sktadu pierwiastkowego (EDX) wykonano skaningowym
mikroskopem elektronowym (SEM) Leo Zeiss 435VP (Zeiss, Oberkochen,
Niemcy) z analizatorem AX Bruker Quantax EDS (BRUKER Nano GMBH,
Niemcy). Dodatkowo wykonano zdjecia struktury preparatu przy pomocy
5 mikroskopu transmisyjnego (TEM) TESLA BS-500. Do badan sporzgadzono
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Ryc. 1 ~ roztwor podstawowy (6,25 mg/dm®), rozcienczajac preparat woda dejonizowana.
Obraz TEM preparatu PVP-1000, W celu unikniecia agregacji czasteczek, preparat wytrzgsano przez 24 godziny
PIRTETE T LI tuz przed sporzadzeniem roztworu podstawowego. Do oceny toksycznosci

preparatu zostat uzyty test Daphtoxkit F magna™ (MicroBioTests Inc., Belgia), zgodny z wytycznymi OECD oraz
normg SO 6341:1996. Zweryfilkowano poprawnosc wykonania procedury testowe] przy pomocy testu
kontrolnego z roztworem dwuchromianu potasu K,Cr,O.,. Wartos¢ EC., po 24h wynosita 0,88 mg/dm’ i zawierata

sie w akceptowanym przedziale wartosci (0,6-1,21 mg/dm®). Do testu sporzadzono 5 roztworéw roboczych
preparatu nanosrebra, rozcienczajac roztwor podstawowy standardowg pozywka w kolbach 100 ml, tak, aby
otrzymac stezenia: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 i 8,0 pyg Ag/dm’. Test toksycznosci przeprowadzono wedtug instrukcji
producenta z uzyciem wymienionych stezen preparatu. Na podstawie uzyskanych wynikow wyznaczono
wartosc EC., po 24 148h metoda Trimmed Spearman-Karber.
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preparacie PVP-1000 w wiekszosci w formie jonowe|. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzajg koniecznosc
wykonania doktadne] charakterystyki preparatu, uwzgledniajace] mozliwe zmiany formy srebra w preparacie w
trakcie przechowywania.
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