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 MICROTOX 
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 DAPHTOXKIT 
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Ocena toksyczności nanocząstek  ZnO w środowisku wodnym 

Cel: ocena ryzyka środowiskowego związanego z 

obecnością nanocząstek w ekosystemach wodnych 

Materiały: nanocząstki ZnO (nZnO: Ø<50nm; 

Ø<100nm) oraz  „makro” ZnO (bZnO) 
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Nanotechnologia (gr. nanos, karzeł) 

jest technologią zajmującą się 

projektowaniem, 

charakteryzowaniem, produkcją i 

zastosowaniem struktur, urządzeń i 

układów do kontroli kształtu i 

rozmiaru w skali nanometrycznej.  

Nanocząstki według różnych źródeł 

są materiałami o dwóch  lub trzech 

wymiarach od 1 do 100 nm.   

Zastosowanie nZnO: 
• Kremy i emulsje do 

opalania 
• Sensory chemiczne 
• Ogniwa 

fotowoltaiczne 
• Urządzenia 

elektroniczne i 
optoelektroniczne 

 

Zdjęcie nZnO 50 wykonane elektronowym 

mikroskopem  transmisyjnym (TEM) 

EC50 [mg/L] 

V. 

fischeri 

 B.  

calyciflorus 

 

D. 

magna 

nZnO 50 3,3 66,7 25,3 

nZnO 100 7,4 7,53 1,3 

bZnO 2,1 2 67,5 

WNIOSKI 
 Wpływ ZnO na wszystkie organizmy wykazywał zależność efekt-dawka 

 Oddziaływanie ZnO, oprócz dawki,  było uzależnione od rozmiaru cząstek 

jak również grupy organizmów, czego wyrazem są wartości EC50 

 Nanocząstki, jako nowe zanieczyszczenia, stanowią poważne zagrożenie 

dla organizmów żywych, bytujących w środowiskach wodnych – dlatego 

niezbędne są dalsze badania dotyczące skutków środowiskowych 

wywołanych obecnością nanocząstek  
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DNA 
2-12 nm 
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 średnica nanorurki 
węglowej-2nm 

pałeczka 
okrężnicy-2µm benzen 

0,6 nm 

Metody: testy biologiczne wykorzystujące:  

-bakterie (Vibrio fischeri)-MICROTOX 

-wrotki (Brachinious calyciflorus)-ROTOTOXKIT 

-skorupiaki (Daphnia magna)-DAPHTOXKIT 


